
✓ Production en 
extinction 

✓ Valorisation des 
stocks 

✓ Importations*  

Cendres de charbon : évolution des tonnages produits et 
vendus entre 1991 et 2021  

*transferts transfrontaliers de cendres en Europe: 2022 : 2,1 millions de tonnes (données ECOBA)  



 
Quatre conditions à remplir pour valoriser des cendres   

➢ FILIERE BETON (BPE et PREFABRIQUE : liant / agrégats)       

➢ FILIERE CIMENTIERE 
	  

➢ TRAVAUX ROUTIERS & AMENAGEMENT 
➢ DIVERS 

2

EXIGENCES D’USAGE 
DE LA FILIERE 

(caractéristiques 
techniques, normes )

ACCEPTABILITE 
ENVIRONNEMENTALE 

ET SANITAIRE AU 
REGARD DE LA 

FILIERE 

    UTILISATEUR 
Exigences 

réglementaires, 
techniques 
Exigences 

économiques 
 

FOURNISSEUR 
Exigences 

réglementaires, 
techniques 
Exigences 

économiques  

VALORISATION

Cendres de charbon : les principales filières de valorisation


